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    ماشين حساب  

  

kmolJR:اطلاعات مورد نياز
0

3148   F=96500و       =//.

  

  ؟باشد نميصحيح » پتانسيل اضافي« كدام مطلب در مورد .1

  .داردبه مقدار  جريان ، جنس الكترود و دما بستگي . الف  

  .رسد شود به يك ولت هم مي مقدار آن در الكترودهايي كه در سطح آنها گاز توليد مي. ب  

  .شوند منجر به فرآيندهاي الكترودي متفاوتي در محلولهاي آبي مي. ج  

  .دهد اختلاف بين پتانسيل برگشت پذير يك الكترود و پتانسيل واقعي را نشان مي. د  

  شود؟ جايي اتمسفر يوني بار مخالف ناشي مي ني در درون سلولهاي هدايتي از جابهكداميك از نيروهاي تحرك يو. 2

  نيروي سست كنندگي. ب   نيروي الكترو فورزي. الف  

  نيروي اصطكاك. د    نيروي الكتريكي. ج  

−پتانسيل نيمه واكنش كاهش. 3
3NO  به−

2NO
 

 د بود؟در محيط بازي چند ولت خواه

143394023
0

223 ===+→++
−+−

wa pkpkVEOHHNOeHNO //  

V010. الف   V150 .ب  / V30 .ج  / V60. د  / /  

  كند؟ حضور يا عدم حضور كدام يون محدوديت استفاده از فلزات يا آلياژهاي آنها در خوردگي ظروف الكتروليز ايجاد مي. 4

2+. الف  
Fe  ب .+

K  ج .−
Cl  2+. د

Pb  

  آلكالي است؟ -كدام يك بهترين گزينه بعنوان آند براي فرآيند كلرو. 5

  نيكل. د  پلاتين. ج  تيتانيم. ب  سرب. الف  

  شود؟ استفاده مي اي پيمانهنيمه در فرآيند توليد كدام ماده از راكتورهاي . 6

  Alتوليد . ب  الكتروسنتز تركيبات آلي. الف  

 NaCl  توليد. د    توليد اسيدپركلريك. ج  

  ؟باشد نميكدام مطلب در ارتباط با راكتور آبشاري صحيح . 7

  .داراي كاربرد براي الكتروليزي كه جريان محدود به انتقال جرم است. الف  

  .شود راكتور پيوسته همزن دار كوچك بطور سري استفاده ميدر طراحي آن از چندين . ب  

  .باشد در آن سطح الكترودهاي مورد نياز بسيار كوچك مي. ج  

  .باشد جريان در اين روش بسيار زياد مي بازدهي كلي. د  
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        ماشين حساب      

  

  باشد؟ مي» گزينش پذيري« كدام رابطه نشانگر رابطه . 8

  

. الف      

  

jA. ب   YXY )( −= 10  

jj. ج   XX −
0

      

. د    
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  ؟باشد نميموثر ) بهره زمان فضا(كداميك از عوامل زير در ظرفيت توليد يك راكتور . 9

    بازدهي جريان. ب    چگالي جريان. الف  

  متحرك بودن محلول. د    سطح ويژه الكترود. ج  

  ؟نيستصحيح ) اثر حباب(كداميك در ارتباط با روشهاي كاهش اثر حباب گاز ناخواسته . 10

  گردش الكتروليت. ب  استفاده از الكترودهاي با خلل وفرج زياد. الف  

  ساكن بودن محلول و انجام الكتروليز در فشار بالا. د  انجام الكتروليز در فشار كم. ج  

  شود؟ آزمايش مربوط به كيفيت روكش بوده و در نتيجه رسوب شدن فلز مس نقاط معيوب مشخص ميكداميك . 11

  آزمايش فروكسيل. ب    آزمايش كوينچ. الف  

  آزمايش پرسولفات آمونيم. د    آزمايش پريس. ج  

  ؟باشد نميهاي سولفات صحيح  كدام مطلب درباره الكتروليت. 12

  .باشد ، واتس ميهاي سولفات نام ديگر الكتروليت. الف  

  .كند تر مي ها را زبرتر و تيره حضور اسيد بوريك در آن پوشش. ب  

  .باشد حاوي نمكهاي سولفات و كلرور نيكل مي. ج  

  .آب اكسيژنه موجود در آن براي جلوگيري از تخلخل روكش است. د  

  باشد؟ گين ميترين روش براي تصفيه پسابهاي داراي فلزات سن ترين و كم هزينه كداميك مناسب. 13

    pHروش تنظيم . ب    روش اكسايش. الف  

  ها استفاده از كاهنده. د  تشكيل كمپلكس غيرمحلول. ج  

   

  توليد شده Pمقدار 

  توليد شدهRدار  مق  
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      ماشين حساب      

  

  ؟باشد نميكدام مطلب درباره ماشين كاري الكتروشيميايي صحيح . 14

  .شود براي صاف كردن سطوح داراي سوراخ استفاده مي. الف  

  .بوده و براساس پديده الكتروليز و قوانين فارادي استفرآيندي الكتروليتي . ب  

  در طي فرآيند شكل دهي2Hعدم تصاعد گاز . ج  

  .گيرد سرعت انحلال فلز تحت تاثير سختي و ديگر ويژگيهاي فلز قرار نمي. د  

  در كدام روش الكتروشيميايي شكل نهايي سطح آند دقيقاً با كاتد يكسان است؟. 15

 ECG. د  EDM. ج  ECD. ب  ECM. الف  

  كداميك از مزاياي شكل دهي الكتروشيميايي نسبت به ساير روشهاست؟. 16

  .به دما يا رطوبت حساس نيست. الف  

  .هاي تشكيل شده بايد ابعاد بزرگي داشته باشد قطعه. ب  

  .توانند غيرهادي نيز باشند هاي ايجاد شده مي قطعه. ج  

  .باشند خواص نوري بوده و شكننده ميمحصولات آن فاقد . د  

  آلكالي است؟ –ورود محلول الكتروليز بصورت اسيدي و خنثي يا قليايي ، به ترتيب مربوط به كدام روشها در صنعت كلرو . 17

  اي سلول جيوه – اي سلول جيوه. ب  سلول ديافراگمي –اي  سلول جيوه. الف  

  سلول ديافراگمي –يافراگمي سلول د. د  اي سلول جيوه –سلول ديافراگمي . ج  

  ؟باشد نميآلكالي  –اي در صنعت كلرو  كداميك از مزاياي فرآيند جيوه. 18

  خلوص بالاي كلرو و سود سوزآور. ب  توليد محصول خيلي خالص. الف  

  عدم نياز به تبخير سود سوزآور. د  اي سود سوزآور توليد سريع و يك مرحله. ج  

  ؟باشد نميخراج الكتروليتي نيكل صحيح كدام مطلب در ارتباط با است. 19

  32SNiاستفاده از آندهاي نيكل خام يا آندهاي . الف  

  عدم نياز به خالص سازي آنوليت. ب  

  با استفاده از پودر نيكلII)(حذف مس . ج  

  تشكيل لايه متخلخل چسبناك گوگرد بر سطح آند. د  

  شود؟ براي توليد آلومينا سنگ معدن بوكسيت با تركيب درصد كمتر، كدام ناخالصي ترجيح داده مي در فرآيند باير. 20

  2TiO. د  ONa2. ج  2SiO. ب  32OFe. الف  

از كدام روش استفاده ) پراكنده شدن فلز مايع در مذاب (» مه فلز« هرولت براي جلوگيري از مشاهده پديده  –در فرآيند هال . 21

  شود؟ مي

  حذف اثرات هيدروديناميك و مغناطيسي در محلول. ب  افزايش تفاوت چگالي فلز و نمك مذاب. الف  

  افزايش تفاوت در كشش سطحي. د  عدم هم خوردن الكتروليت. ج  
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        حسابماشين       

  

  شود؟ پالايش آلومينيم با كدام سلول الكتروليتي انجام مي. 22

  الكتروليز كننده سه فازي. ب    سلول داو. الف  

  سلول كاستنر. د   GI..سلول. ج  

  باشد؟ محصول جانبي چه مي UCBدر فرآيند توليد آديپونيتريل براساس فرآيند . 23

  پتاسيم سولفات. د  آمونياك. ج  گاز كلر. ب  OH2.الف  

  است؟ نشدهدر كدام مورد ماده اوليه الكتروسنتز بطور صحيح معرفي . 24

  كلرين دي اكسيد←سديم پركلرات   . الف  

  پراكسي دي سولفات←اسيد سولفوريك  . ب  

  سباسيك دي استر ←مونواسترسوكسينيك. ج  

  بنز آلدهيد←تولوئن   . د  

  شود؟ اي بوده و در محدوده وسيعي از دما ساخته مي هاي سوختي داراي مكانيك سيستم ساده كداميك از انواع پيل. 25

  AFC. د  MCFC. ج  SOFC. ب  PAFC.الف  

 

  شود؟ محسوب مي MCFCنسبت به  SOFCكدام عيب . 26

  افت ولتاژ پيل سوختي. ب  انحلال مواد در الكتروليت. الف  

 نياز به الكترود كاتاليست. د  تر بودن انرژي آزاد تشكيل آب مثبت. ج  

  هاي زير صحيح است؟ كداميك از گزينه. 27

  هاي سوختي كاتد قطب منفي است در سلول. الف  

  در سلول الكتروليز كاتد قطب مثبت است. ب  

  هاي سوختي آند قطب منفي است در سلول. ج  

  هاي الكتروليز آند قطب منفي است در سلول. د  

اگر براي محلول آبي . 28
Kg

g
45897 هدايت ويژه  C025كلرور پتاسيم در دماي  /

cm
ms85612 و هدايت الكتريكي  /

  ثابت سلول براي سلول هدايتي چقدر است؟. باشد sµ653گيري شده  اندازه

1050. الف  
−cm/  1719. ب

−cm/  1020. ج
−cm/  1850. د

−cm/  

  شود؟ تحرك يك گونه بر اثر گراديان غلظت چه ناميده مي. 29

  نفوذ. د  همرفت. ج  قطبش. ب  مهاجرت. الف  
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        ماشين حساب      

  

هاي آبي در سطح مورد نظر پوشش داد و كوشش براي  تواند در محيط كدام فلز به لحاظ پتانسيل خيلي منفي خود نمي. 30

  شود؟ روكش كردن آن منجر به آزاد شدن هيدروژن در كاتد مي

  كروم. د  نيكل. ج  نقره. ب  آلومينيوم. الف  

  صحيح است؟ECMكداميك از موارد زير در مورد روش . 31

  در تمام زمان عمليات ميسر نيست ECMكنترل فرايند . الف  

  دارد ECMهاي مورد نظر در  انتخاب الكتروليت نقش مهمي در كنترل اندازه. ب  

  آيد به دست مي ECMهاي زبرتري توسط فرايند  با افزايش چگالي جريان، سطح. ج  

  كند در طول كار دماي الكتروليت تغيير نمي ECMدر روش . د  

  شود؟ اي براي كاهش اثر حباب از چه روشي استفاده مي در سلول جيوه. 32

  شود ولتاژ عبوري افزايش داده مي. ب  كنند آندهاي گرافيتي را متخلخل مي. الف  

  استفاده از كاتدهاي فلزي يا گرافيت. د  تر فاده از الكتروليت غليظاست. ج  

  آلكالي است؟ -آل در فرايند كلرو هاي يك غشاي تبادل يوني ايده كداميك از ويژگي. 33

  هاي سديم يا پتاسيم عبور ناچيز يون. ب    مقاومت الكتريكي زياد. الف  

  ري كوتاه مدتپايدا. د  هاي هيدروكسيد مهاجرت برگشتي براي يون. ج  

  كدام گزينه در مورد بنزالدئيد صحيح است؟. 34

  آورند بنزالدئيد را از تولوئن با اكسايش كاتاليز شده همگن در فاز گازي به دست مي. الف  

  آورند بنزالدئيد را از تولوئن با اكسايش كاتاليز شده ناهمگن در فاز مايع به دست مي. ب  

    اي است آن براي توليد بنزالدئيد تك مرحلهاكسايش آندي تولوئن و مشتقات . ج  

  در روش اكسايش كاتاليزوري تولوئن به بنزالدئيد بهره واكنش كم است. د  

  شود؟ انتگرال جريان در مدت زمان تخليه باتري چه ناميده مي. 35

  ولتاژ مدار باز. د  ظرفيت باتري. ج  ولتاژ دشارژ. ب  ولتاژ قطع. الف  

  

 hdaneshjoo.irبروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو  

 

 

 

 

 

 

 برای دانلود پاسخنامه سوالات به سایت همیار دانشجو مراجعه کنیذ

 

 

hdaneshjoo.ir


