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 كداميك از ويژگي هاي هر يون حلال پوشيده ( يون محلول) است كه از جابجايي آزادانه يون هاي حلال پوشيده از ميان. 1

  مولكول هاي حلال جلوگيري مي كند؟ 

  نيروي سست كنندگي.د     نيروي الكتروفورزي    .ج   نيروي اصطكاك      .ب   نيروي الكتريكي        .الف   

  كداميك از موارد زير صحيح است؟ .2

 قطبي شدن به عواملي مانند شكل و اندازه وجنس الكترود بستگي ندارد. .الف   

 بين گونه الكتروليز شونده و الكترود است.قطبي شدن ناشي از سريع بودن انتقال الكترون يا بار، .ب   

 قطبي شدن ناشي از افزايش جريان انتقال ماده از درون محلول به سطح الكترود وبرعكس است. .ج   

 قطبي شدن به صورت مقاومت در برابر عبور جريان و انجام واكنش الكتروشيميايي در الكترودها ظاهر مي شود. .د   

  تحرك گونه باردار بر اثر اختلاف پتانسيل چه ناميده مي شود؟ .3

  قطبش .د   مهاجرت   .ج   همرفت       .ب  نفوذ       .الف   

  به ويژه در ظرف هاي الكتروليز تحت فشار كدام خوردگي الكتروشيميايي فلزات در تماس با الكتروليت صورت مي گيرد؟ .4

  خوردگي تنشي .د  خوردگي حفره اي .ج  ي شياري خوردگ.خوردگي ترسيبي       ب  .الف   

  در كدام راكتور حركت يكنواخت مواد فعال الكتريكي تنها در يك جهت در نظر گرفته مي شود و در جهت عمود مسير حركت،  .5

  فقدان كامل مخلوط شدن در نظر گرفته مي شود؟

  راكتور پيوسته همزن دار .ب   راكتور همزن دار پيمانه اي        .الف  

  راكتور آبشاري.د   راكتور با جريان كانالي               .ج   

  كدام دسته به اين  علت آسيب مي بينند كه اجزاء يوني آن ها در الكتروليت هاي آبي به ويژه در محيط خيلي اسيدي يا بازي به  .6

  بيرون ماده نشت مي كنند؟

  فلزات نجيب .د  پليمرهاي آلي      .ج   يك ها     سرام .ب  استيل ها        .الف   

  كداميك از موارد زير در مورد تانتاليم صحيح است؟ .7

 مقاومت خوردگي كمي تحت شرايط اكسنده و كاهنده بالا دارد. .الف   

−مقاومت خوردگي كمي در حضور يون هاي .ب   
Cl .از خود نشان مي دهد 

 نسبتاً سخت و گران قيمتي است. تانتاليم فلز.ج   

 تانتاليم تنها براي پوشش مواد سخت تر با مقاومت خوردگي پايين به كار مي رود. .د   

  آلكالي تقريباً به طور جهاني كدام آندهاي فعال جايگزين شده اند؟ - در صنعت كلرات و كلرو .8

  آندهاي سرب .د   آندهاي استيلي      .ج    آندهاي تيتانيم     .ب    آندهاي كربن       .الف   
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  كدام الكترودها، به خصوص در محيط هاي غير آبي اهميت فراواني دارند؟ .9

  الكترودهاي سربي.ب   الكترودهاي پلاتيني          .الف  

  الكترودهاي كربني.د   الكترودهاي استيلي           .ج   

  كداميك باعث افزايش اثر حباب هاي گاز ناخواسته مي شود؟ .10

  گردش الكتروليت .ب   استفاده از الكترودهاي با خلل و فرج .الف   

  در سلول ها IR افت  افزايش.د   استفاده از الكتروليز در فشار زياد .ج   

  قبل از آبكاري اغلب اكسيدها را با كدام محلول ها از جسم مي زدايند؟ .11

  حلال هاي نفتي .د    محلول هاي سيانوري .ج   محلول هاي اسيدي.ب    محلول هاي قليايي  .الف   

  كداميك جزء آزمايش هاي تخلخل است؟ .12

  آزمايش سوهان .د   آزمايش كولينچ     .ج   آزمايش حكاكي      .ب   آزمايش پريس        .الف  

  چيست؟تركيبات اصلي الكتروليت قليايي در آبكاري قلع  .13

  سولفات قلع و هيدروكسيد سديم .ب   استانات سديم و هيدروكسيد سديم.الف   

  سولفات قلع و آمونياك .د   استانات سديم و آمونياك .ج   

  آبكاري طلا معمولاً در كداميك از محلول هاي زير انجام مي شود؟ .14

  كربناتي .د    ينيترات .ج   سولفاتي  .ب   سيانوري  .الف   

  سازي براي قطعه هاي سوخت و ترمزآبكاري الكتريكي آن در صنعت خودرو كدام آلياژ بيشترين مقاومت خوردگي را دارد و .15

  به كار مي رود؟ 

CoZn.الف    FeZn .ب          − NiZn .ج       − CuZn .د     − −  

  خطرناك ترين سم در آبكاري كدام است؟ .16

  آمونياك .د   سود       .ج   آرسنيك       .ب   سيانور        .الف   

  طح آند دقيقاً با كاتد يكسان است را نام ببريد.كه در آن شكل نهايي س  ECMتنها روش .17

  صاف كردن الكتروشيميايي .ب   دريل كاري الكتروشيميايي .الف   

  برشكاري با ليزر .د   ماشين كاري تخليه الكتريكي .ج   

  توسط كدام روش زبري هاي قطعه كار به طور الكتروشيميايي حل و با الكتروليت پمپ شده از محل دور مي شوند؟ .18

   EHD.د         ECD .ج         EDM .ب          ECG .الف   

  سلول الكتروليز مي شود؟ظرفيت كداميك باعث افزايش  .19

    افزايش چگالي جريان .ب     كاهش ابعاد سلول .الف   

  استفاده از آند  صفحه اي  .د   استفاده از آندهاي گرافيتي    .ج   
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  آلكالي است؟-كداميك ويژگي يك غشاي تبادل يوني ايده آل در فرآيند كلرو .20

  عدم گزينش پذيري براي عبور يون هاي سديم يا پتاسيم .الف   

  عبور ناچيز يون هاي كلريد، هيپوكلريت و كلرات .ب   

  مهاجرت برگشتي زياد براي يون هيدروكسيد .ج   

  مقاومت الكتريكي زياد .د   

  آلكالي بيشترين خطرمحيط زيستي را به وجود مي آورد؟- كدام فناوري در صنعت كلرو .21

  فرآيند جيوه اي .د    فرآيند تقطير .ج   فرآيند غشايي .ب    فرآيند ديافراگمي .الف   

  كداميك به روش جاروسيت معروف است؟ .22

  ZnSاستخراج الكتروليتي روي از سنگ معدن .الف   

  پالايش مس از سنگ معدن اكسيد مس  .ب   

  32SNiاستخراج الكتروليتي نيكل از سنگ معدن .ج   

  استخراج الكتروليتي سرب از سنگ معدن اكسيد سرب .د   

  دليل انتقال همرفت مه فلزي به سمت آند كدام است؟ .23

  كشش سطحي كم فلز مذاب در تماس با الكتروليت مذاب .الف   

  تفاوت چگالي نسبتاً زياد فلز و نمك مذاب .ب   

  همرفت كم الكتروليت به علت اثرات هيدروديناميكي و مغناطيسي محلول .ج   

  صاعد شدهساكن بودن الكتروليت به خاطر گازهاي مت .د   

  ؟نيست كداميك فرآيند توليد آديپونيتريل .24

  كولبه .د         BASF .ج         UCB .ب   بايرز        -مونسانتو .الف   

  اساس كار كدام نوع باتري بر پايه يك واكنش برگشت پذير و قابل شارژ است؟ .25

  سلول هاي نوع دوم     .ب      سلول هاي نوع اول     .الف   

  باتري هاي الكتروليت آبي .د     پيل هاي سوختي     .ج    

  در سلول لكلانشه آند و كاتد كدام است؟ .26

  آند سرب وكاتد سولفيد منگنز .ب    آ ند روي و كاتد دي اكسيد منگنز  .الف   

  آند ليتيم وكاتد دي اكسيد سرب .د   آند روي و كاتد پتاسيم هيدروكسيد  .ج   
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  ســـوالات تشــريحـــي                                                                            

  

  نمره 25/1* بارم هر سئوال 

   sµ 653داشته باشد و هدايت آن  ms/cm 856/12هدايت ويژه   C ° 25كلرور پتاسيم در دماي g/kg 4589/7اگر محلول آبي . 1

  باشد.  

  الف. ثابت سلول را براي سلول هدايتي محاسبه كنيد. 

  

141035) هدايتي برابر N)36اگر سلول فوق براي اسيد نيتريك خالص  .ب −−
× ohm/  نشان دهد. هدايت ويژه و هدايت اكي والان  

  اسيد را حساب كنيد.

  پنج عاملي  كه در انتخاب يك پوشش مي توان بررسي كرد، فقط نام ببريد؟ .2

  

  پنج مزيت تراشكاري الكتروشيميايي را نام ببريد؟ .3

  

  به طور كلي فرآيندهاي الكتروليتي به كار رفته براي توليد فلزات خالص به چند دسته تقسيم مي شوند؟ .4

  

  اپوكسي از پروپيلن را بنويسيد؟ - واكنشهاي فرآيند آندي توليد پروپيلن.5

  

  پنج معيار كه براي طراحي و ساخت صفحه هاي دو قطبي در نظر گرفته مي شود، نام ببريد؟ .6
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